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작성자 : 김정민 기술책임자 : 최병일

Tel : 02-2092-3704 Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

- 다음 페이지 -

겉보기밀도 ㎏/㎥ - 36 KS M 3809 : 2020

압축강도 N/cm2 - 18 KS M 3809 : 2020

열전도율[평균온도 (20 ± 5) ℃] W/(m·K) - 0.022 KS M 3809 : 2020

굴곡파괴하중 N - 52 KS M 3809 : 2020

흡수량 g/100cm2 - 0.4 KS M 3809 : 2020

연소성-연소길이1 mm - 24 KS M 3809 : 2020

연소성-연소길이2 mm - 26 KS M 3809 : 2020

연소성-연소길이3 mm - 26 KS M 3809 : 2020

연소성-연소길이4 mm - 27 KS M 3809 : 2020

연소성-연소길이5 mm - 23 KS M 3809 : 2020

연소성-연소시간1 초 - 60 KS M 3809 : 2020

연소성-연소시간2 초 - 60 KS M 3809 : 2020

연소성-연소시간3 초 - 60 KS M 3809 : 2020

연소성-연소시간4 초 - 60 KS M 3809 : 2020

연소성-연소시간5 초 - 60 KS M 3809 : 2020

- 용 도 : 품질관리용
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비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,

성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

위 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없음을 밝힙니다.


